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Falsche Bezeichnungen fir Leimholz-Platten —,,D3“ oder ,,D4“ sagt nichts tber
die Beschaffenheit der Platte aus!

In einem iber fiinf Jahre dauernden Rechtsstreit durch zwei Instanzen kam es nun vor dem OLG
Diisseldorf zu einem Vergleich zwischen beteiligtem Tischler und Holzhandler. Grund des Streits
war eine Lieferung von Eiche-Leimholzplatten zur Verwendung im AuBenbereich als Biertisch-Auf-
lagen - die Beschaffenheitsvereinbarung ,, D4-verleimt” ist dabei irrefiihrend.

Wie sich im Laufe des Prozesses und durch diverse Gutachten herausstellte, ist diese in der Holzwirt-
schaft noch haufig anzutreffende Beschaffenheitsbeschreibung nicht nur irrefiihrend, sondern falsch.
Mit der Bezeichnung ,D4“ (nach EN 204) wird schlichtweg eine Leimqualitat beschrieben.

Es gibt die Klassen von ,D1“ bis ,D4“, wobei an D4-Leime die hdchsten Anspriiche bzgl. Holzfeuchten
und Verwendung im AuBenbereich zu setzen sind. Allerdings bezieht sich diese Norm rein auf den
Leim und nicht auf die daraus gefertigte Platte.

Fir Verkaufer und Kaufer ist die Bezeichnung somit nutzlos, weil sie nahezu nichts Greifbares hergibt,
welchen Anforderungen die Platten genligen missen. Aus den Platten in zitiertem Fall wurden vom
Tischler Biertisch-Auflagen hergestellt. Die Biertische aus Eiche-Leimholzholzplatten wurden dann
durch Kunden unter anderem auch im Freien bewittert eingesetzt. Dabei kam es zu Delaminierungen,
sodass aus der Lieferung eine Reklamation wurde.

Der zustdndige Sachverstandige wies im Verfahren mehrfach darauf hin, dass die Bezeichnung , D4“
im engeren Sinne nichts zur Qualitat der Platte insgesamt besagt. Fir die Klassifikation von Leimholz-
platten sei EN 13353 mit den Einteilungen ,SWP 1“ (Trockenbereich), ,SWP 2“ (Feuchtbereich) und
»SWP 3“ (Nassbereich) die richtige Einteilung.

Das OLG war der Auffassung, dass jemand, der eine Eiche-Leimholzplatte zur Verwendung als Bier-
tisch-Auflage erwirbt, unter der Bezeichnung ,, D4-verleimt“ jedenfalls nicht verstehen muss, dass hier
nur irgendein bestimmter Leim verwendet wurde, ohne dass sich daraus bestimmte Beschaffen-
heitsmerkmale auch fiir die Leimholzplatte insgesamt ableiten wiirden.

Im Zuge der Recherchen des Sachverstandigen wurde festgestellt, dass die Marktteilnehmer zwar mit
der Bezeichnung ,D4-verleimt” etwas anfangen konnten, allerdings waren die Vorstellungen der
befragten Handler, was darunter genau zu verstehen ware, vollig unterschiedlich. Es ergab sich kein
einheitliches Bild, sodass die Verwendung dieser Bezeichnung aus Sicht des Sachverstandigen zu
vermeiden ist. Allerdings ergab die Recherche des Sachverstandigen auch, dass nahezu kein Handler
und Verarbeiter die EN 13353 und damit die Klassifikationen ,SWP 1“, ,SWP 2“ und ,SWP 3“ kannte.

Fiir die Praxis ergeben sich aus dem Urteil bei Produktion, Verkauf und Einkauf von Leimholz-Platten
folgende Erkenntnisse:

1. EN 13353 mit ihren Klassifikationen ,SWP 1“, ,SWP 2“ und ,,SWP 3“ ist die einzig taugliche
Beschaffenheitsvereinbarung fiir Leimholzplatten gleich welcher Holzart

2. Die Beschreibung ,, D3-Platte” oder , D4-Platte” ist zu vermeiden, weil irrefihrend und keine
Partei weiB, was sie verlangen bzw. liefern muss.
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